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Exercice
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des concentrations des espéces dissoutes égaies a 0.01 moi.i .

tudiées a 25°C.
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Dbnr;éeé;é 25°C . (RT/ F) In(x) =0, 060 log(x) exprimé en volt ; E° H"/H;_ =000 V;
E° 0;/H,0 =1, 23 V; Produit ionique de I'eau K, =10

1- En justifiant votre réponse, attrib"u‘er‘chaq,ueidomaine A, B, Cet D a l'une des espéces
mentionnées,

2- En utilisant des valeurs numériques lues sur le diagramme, et éventuellement
certaines des données numériques fournies, déterminer :
a) le potentiel redox standard du couple Cu**/Cu(s).




b) leproduit de solubilité de Cu(OH)y;s

3- L'ion Cu" existe en solution aqueuse, mais il n’est jamais prédominant, la constante de
dismutation de I'ion Cu* en ion Cu** et Cuj a pour valeur K= 5.10°. Calculer la
concentration en ion Cu* au niveau des frontiéres 1,2 et 3.




4- Déterminer les potentiel standard des couples Cu®/ Cuig et cu?®'/ cu'.

5- Déterminer les pentes des frontiéres 2,4, et 5.
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6- Les droites en pointillé représentent le diagramme potentiel-pH de I’eau. Etabiir ies

&
de prédominance. Que peut-on conclure concernant la stabilité du

agueux.

quations relatives a ces deux couples redox. Identifier sur le diagramme les domaines

cuivre en milieu

Pour quels domaines du diagramme peut-on préveir I'immunité, la corrosion ou la

passivation du cuivre ?




On étudie la cinétique de réduction des ions cuivre (ll) & la surface d’une électrode de

platine. L'expérience est réalisée a I'aide d’une solution aqueuse de sulfate de cuivre
1 mol.{"% Le pH initial de la solution est égal 3 0.

2- Déterminer, dans ces conditions, la gamme de potentiels qu'’il sera possible d’explorer

sans étre géné par le solvant.



3- Calculer le potentiei thermodynamique a partir duquel la réduction des ions cuivre (ii)
devrait &tre observabie. '

4- Donner I'allure des courbes i = f(E) attendues.




- 5- ~Enréalité; lorsque I'on applique le potentiel calculé lors de la question 2, le courant
détecté reste trés faible. Que peut-on dire du systéme (Cu®*/Cu) sur électrode de
platine ?

6- On suppose que la surtension de réduction des ions cuivre (Il) sur platine vaut -50 mV.

En déduire le potentiel a partir duquel la transformation envisagée sera effective.

Fin de I'énoncé
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