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Exercice N°1

1) Donner les indices des rangées:Ry Roet Rs. -
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2) Exprimer la distance qui sépare deux nceuds consecutifs de la rangée Rs en fonc
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3) Déterminer l'angle engendré par les deux rangges R1 et R
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~4) Donner les indices de Miller des plans réticulaires P1 et P2.

5) Qqel
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ont les indices de la rangée perpendiculaire au plan P22

' Exercice N°2.

A- Le fer metalhque présente plusieurs variéteés: aﬂotroplques La variété a custahlse dans

un systeme cublque de parametle aet de masse volurmque egale a786g / em?,
On donne : M;:e =56 g.mol'1 ; Na = 6,023 102 mol+

L'analyse par diffraction des rayons-X de longueur d’onde A=1,54 A d’un échantillon de C%t

‘élément a permis d’obtenir le diffractogramme ci-joint.
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2) En déduire le mode de réseau de Bravais du Fer a. Schématiser le mode et les

F . z
d’ordre A4 tout en précisant leurs coordonnées [u v w].
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3) Calculer le rayon atomique du Fer a.

e

y, correspondant a la raie de diffraction 28= 64,9°.

~ B- On considere des échantillons qui cristallisent dans le systéme cubique, analysés par
© diffraction des rayons-X.

-

1. ATaide d'un schéma, démontrer laloi de Bragg. (pour n=1)




2. Un échantillon de nickel donne des raies pour les plans successifs : (111), (200), (220).
a- Quelle est la nature du réseau cristallin du nickel ?

b- Donner les indices de Miller de la 4¢me réflexion observée.

3. On réalise I'analyse d’un échantillon monophasé d’un alliage de substitution fer -
nickel a 24 % en masse de fer. Les 3 premiéres raies successives, obtenues pour une
diffraction du premier ordre, correspondent a des valeurs de sin 8 égal a : 0,4364 puis
0,5040 et 0,7127.

a- Déterminer la nature du réseau cristallin suivi par l'alliage. On précise que la
longueur d’onde des rayons X utilisés est A = 0,1789 nm.

b- Déduire la valeur du parametre de la maille.




